LUNAWOOD

Technicky list — Interiérové a exteriérové obkladové profily

Tfida tepelné Upravy: LunaThermo-D (tfida Thermo-D - durability = odolnost, tepelna uprava 212°C * 3°C)
Certifikovano treti osobou - nezavisla kontrola vyrobcu sdruzenych v Mezinarodni asociaci ThermoWood:
Finotrol Oy — certifikaty ¢islo 101-02, 115-02, www.finotrol.fi

Vyrobce:
Vyrobni zavody:
Vstupni surovina:
Zemé plvodu:
Kvalita produkt(:
Povrch:

Instalace:

Orientace pfi instalaci:

Vlhkost:
Typy profilG:

Délky profil(:

Tolerance rozmeéru:
Sitka:

Tloustka:

Délka:

Podélny prahyb:

VsSeobecné hodnoceni ,,

Oy Lunawood Ltd, Asemantie 52, 741 70 lisalmi (Finsko)

FI-64260 KASKINEN, FI-74170, lISALMI

Borovice lesni (Pinus sylvestris)

Finsko, certifikovano PEFC (¢islo certifikdtu PEFC-COC-FIN-1521)
~ThermoWood® A"

Hladce hoblovany

Urceno pro interiérové a exteriérové obklady stén a stropd, jiné pouziti bez zaruky.
Pohledova - licni strana je prava strana, ktera obsahuje dfen - jadro.

Vady na rubové - neselektované strané profili neni mozné reklamovat.

6 % £ 2 % po vyrobé

SHP 19 x92/117 mm, SSS 26 x 68/92 mm, SSS 20x92 mm, HSS 28/42 x 42 mm,
UTV 19x 117/140 mm, UYL 20 x 140 mm, Panel Systém 4PD 19x117/165
3-48m

+0,50 mm

+0,50 mm

-10 mm/+ 30 mm

povolen do maximalné 1,5% délky

ThermoWood® A“ kvality a standardni vzhled instalovanych produktu

« Vliv jednotlivych vad je hodnocen pfi pohledu na celkovou kvalitu produktu, vizudIni vady které nelze vidét z optické
vzdalenosti 5m nelze povazovat za vady. Lokélni i nepovolené vady jsou pfipustné, pokud neni narusen celkovy vzhled.
+ Vady mimo bézny standard tfidéni do maximalné 5% objemu dodévky (odchylka tfidiciho systému a drobné vady

vzniklé pfi manipulaci), nelze povazovat za vady, které je mozné reklamovat - tyto drobné vady Ize v tomto objemu
vymanipulovat profezem pfi zpracovani.

« Profil je nepfijatelny, pokud se celkovy vzhled vyrazné lisi od vieobecnych pozadavkil na kvalitu.
- Nékolik vétsich vad v jednom produktu je piipustnych, pokud celkovy vzhled zdstane prijatelny.

+ Obecné 8 cm od koncli prken neni tfidéno. Mechanické nebo kvalitativni vady a praskliny objevujici se na koncich prken do maximalné
8 cm je potieba pfi instalaci obfezat - zacistit Cela a zabrousit hrany, tyto vady na koncich do maximalné 8 cm neni mozné reklamovat.

+ Nasledny vznik podélnych prasklin do 5% objemu nelze ovlivnit, ani aplikaci ndtéru — povazuje se za pfirozeny projev.
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Mala dira po suku (ne skrz) na desce je povolena. Jednoducha prasklina suku je povolena.

Smolniky jsou povoleny. Maly chybéjici suk na hrané je povolen.

Neviditelné vady po instalaci jsou povoleny. Malé viditelné vady jsou povoleny.

Maly ¢erny suk na hrané je povolen. Malé podélné trhliny na povrchu jsou povoleny.

Rozmérové tolerance vad jsou specifikovany v samostatném dokumentu ,,Standardy dodavek pro exteriérové profily
ThermoWood® (material - borovice lesni, iprava Thermo-D). Kritéria kvality tfidy materialu ,,ThermoWood® A“.
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